Automobili

DIJAGNOSTIKA KOCNICA

PLOCICE/DISKOVI-PRI
NORMALNIM UVJETIMA TROSENJA

UZROK:

Ravnomjerno trosenje, kocnice
ispravno funkcioniraju. Plocice-
preporucuje se zamjena kod 3mm
debljine tarnog materijala, Diskovi-
provijeriti specifikaciju proizvodaca
UCINAK:

Pretjeran hod kocione papucice
Indikator istroSenosti pokazuje svjetlo

RJESENJE:
Ugraditi nove kocione plocice i
diskove

VRLO ISTROSEN DISK

UZROK:

Plogice i /ili diskovi predugo koristeni
prije zamjene

UCINAK:

Kvar na koénicama

RJESENJE:
Ugraditi nove plocice i diskove:

SLOMLJENA/OSTECENA
MAZALICA ZA KOE.TEKUCINU

UZROK:
Previse pritegnuta ili zahrdala
mazalica

UCINAK:

Nemogucénost podmazivanja celjusti
ili kvar ko¢nica

RJESENJE:

I$¢upati i zamijeniti mazalicu ili ¢eljust
ako to nije moguce

ONECISCEN GLAVNI
KOCIONI CILINDAR

UZROK:

Poklopac (¢ep) glavnog kocionog
cilindra nije ocisc¢en prije skidanja
UCINAK:

Oneciscéenje kocione tekucine
prljavstinom, vlagom, preuranjeno
ostecenje brtvila

RJESENJE:

Dobro odistiti poklopac (¢ep) i
povrsinu spremnika kocione tekuéine
prije skidanja ¢epa, testirati/
promijeniti koc¢ionu tekuéinu prema
preporucenim intervalima

PLOCICE NISU PREDUGO
MIJENJANE-OPASNO!

UZROK:

Neredovito odrzavanie ili blokada
dijelova, neravnomjerno ili pretjerano
trosenje tarnog materijala

UCINAK:
Tvrda papucica, buéan rad

RJESENJE:
Provijerite blokirane dijelove koc¢ione
j uklonite ih i ugradite nove

UZROK:

Boéno opterecenije diska uslijed
djelomicne blokade celjusti
UCINAK:

Snazno asimetri¢no kocenje i buka
kocnica

RJESENJE:

Odblokirati ili ugraditi novu celjust
ili osovinice. Ugraditi nove plocice i
diskove

KOCIONE PAKNE PREDUGO
U UPOTREBI-OPASNO

Neredovito odrzavanje

UCINAK:
Pretjeran hod papucice. Bucan rad

RJESENJE:
Ugraditi nove pakne, provijeriti
bubnjeve da nisu osteceni

POGRESAN IZBOR
KOCIONE TEKUCINE
?

UZROK:

Upotrijebljena kociona tekucina
na mineralnoj osnovi umjesto
odgovarajuce

UCINAK:
Mogucéa blokada koc¢nica ili naknadni
kvar ko¢nica

RJESENJE:

Isprati hidrauli¢ni sustav, ugraditi
nove gumene dijelove. Napuniti
(usuti) odgovarajuéu koéionu
tekuéinu za vozilo

PLOCICE ISTROSENE
DO METALNOG DIJELA

UZROK:
Klip ili klizna osovina Geljusti
blokirana, neredovito servisiranje

UCINAK:
Slaba uéinkovitost kocenja, jako
buc¢an rad

RJESENJE:
Opustiti ko¢ionu éeljust i
novu, ugraditi nove ploci

ZAHRDALA GLAVCINA

UZROK:

Korozija nastala na rubovima glavcine
§to je rezultiralo pretjerano trosenje
(0,7mm max) na novom disku

UCINAK:

Pretjerano troSenje novih diskova
Tresnja kocnica uslijed razlicite
debljine diska

RJESENJE:

Ocistiti glavéinu. Ugraditi nove
diskove i plocice ako je vozilo veé
vozeno sa takvim ko¢nicama

UZROK:

io - Curenje iz ¢eljusti ili
prepolovljena manzeta
znji dio - Curenje iz cilindra
kotaca i/ili brtve glav¢ine kotac¢a

UCINAK:
Asimetricno ili neucinkovito kocenje,
blokada kocnica

RJESENJE:

Ugraditi novu manzetu, cilindar
kotaca, brtvu glavéine kotaca, plocice
i/ili pakne

KOROZIJA KOCIONE CIJEVI
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UZROK:
Sol posuta po cesti nagrizla je zastitni
premaz

UCINAK:

Cijevi i nastavci su korodirali
uzrokujuéi moguci kvar kocnica
RJESENJE:

Ugraditi nove cijevi i crijeva ukoliko je
potrebno

SLABE PERFORMANSE
KOCENJA S NOVIM KOCNICAMA

Nove plocice ugradene na istrosenim
diskovima

UCINAK:
Neucinkovite ko¢nice i/ili asimetri¢no
kocenje

RJESENJE:
Ugraditi nove plocice i diskove

UZROK:

Tolerancija tro$enja nije izmjerena
ili postignuta na ugradenim novim
diskovima

UCINAK:

Tresnja kocnica (uglavnom nakon
prijedenih 3000 do 4800 km poslije
ugradnje)

RJESENJE:
Pobrinuti se da je bok glavéine cist
i neostecen, ugraditi nove diskove i
plocice, osigurati da je troSenje disk:
u preporuc¢enim granicama toleranci|
ODVAJANJE OBLOGE
NA KOCIONOJ PAKNI

UZROK:

Blokirana kocnica uslijed ulaza vode,
blokirani dijelovi/sajla ili curenje iz
kocionog cilindra.

UCINAK:

Nemogucénost odvajanja ko¢nice kao
rezultat odvajanja obloge

RJESENJE:

Odblokirati ili zamijeniti sve blokirane
dijelove, ocistiti ko¢ionu povrsinu
bubnja i ugraditi nove pakne.

NAPUKNUTO KOCIONO CRIJEVO

vjeruju

MOTOREX

VRLO ISTROSEN DISK
r F EX

UZROK:

Veoma istro$ene plocice, prljavstina
ili krhotine izmedu plocice i diska,
blokirana celjust

UCINAK:
Lose performanse kocenja, bucan rad,
mogucnost asimetri¢nog kocenja

RJESENJE:
Ugraditi nove diskove i plocice

OZBILJNO ZAHRDAO
DISK/CELJU:

UZROK:
Korozija uzrokovana vodom/soli
poslije razdoblja mirovanja

UCINAK:
Buka, neucinkovito ko¢enje, moguca
blokada dijelova kocione celjusti

RJESENJE:

Ugraditi nove diskove i plocice,
odblokirati komponente celjusti i
podmazati

BLOKADA SAJLE RUCNE KOCNICE

UZROK:
Ulaz vode u sajlu rucne kocnice
uslijed troSenja vanjske obloge

UCINAK:
Prekomjerno zagrijavanje kocnica i
rapidno trosenje pakni

RJESENJE:

Ugraditi novu sajlu ruéne kocnice i
pakne (ako su istrosene) Odblokirati
sve zablokirane vezne elemente i
podesiti ruénu koénicu

ZAVRNUTO FLEKSIBILNO CRIJEVO ZBOG
KONTAKTA S DRUGIM PREDMETOM

UZROK:

Gumeno crijevo se potrosilo
(propalo) ili onecistilo. IstroSenost
(zamor materijala) uslijed nepravilne
ugradnje

UCINAK:

Moguci kvar na crijevu i naknadni
kvar na ko¢nicama

RJESENJE:

Ugraditi novo crijevo i pravilno ga
centrirati

UZROK:
Crijevo nije pravilno ugradeno i
centrirano

UCINAK:

Mogu¢ prerani kvar
(nefunkcioniranje) crijeva
RJESENJE:

Ugraditi novo crijevo i pravilno ga
centrirati

MOTOREX PREPORUCUJE UPOTREBU CARTOOL SPECIJALNIH ALATA ZA KOCNICE PRILIKOM ZAMJENE DISK PLOCICA, DISKOVA ILI CELJUSTI
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